
 
zał. nr 6 

    Parametry geomechaniczne gruntów wg PN-81/B-03020 
 

(n) – wartości normowe 
  
 Temat: Katowice – Muchowiec, ul. Lotnisko 
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 Nasyp [asfalt+tłuczeń+beton+c+Ps+ 
k+G+Pd//Pg+k]  

IIa Pd, Pd//Pg szg 0.40**   1.75  29.90 38 300 51 300  
 

 IIb Ps+k, Ps+ż//Pg szg 0.40**   1.85/2.00*  32.40 66 900 79 300 

IIc G tpl  0,18  2.04 17.8 15.10 21 500 30 800 „C” 
 
 IIIa Ps+ż//Pg, Ps+ż+k//Pg szg  0.50**  1.85/2.00*  33.00 79 900 94 700 

IIIb1 G+k, G, Gz+k, Gz+k, G tpl  0,14***  2.12*** 33.8 19.40 32 700 43 100  
„B” 

 IIIb2 Gp+k//Pg//Ps pl  0.35**  2.08** 26.3 15.50 19 900 26 200 

 
*- wartość dla gruntów nawodnionych ** - wartości przyjęte z badań archiwalnych *** - uśrednione wartości z badań laboratoryjnych i badań archiwalnych z 2018 roku    
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